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 สวนของงานเกา

 สวนของงานใหม
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เหลก็ถูกสนิมกัดจนผุและโกงงอ
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เหล็กเปนสนมิกอนถอด
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กอนถอดเหล็กประกบออก

สนิมที่ขาเสา
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 สวนของงานเกา

เลาะเหลก็ท่ีประกบออกดวยหินเจียร
ใสใบตดั  เจียรที่แนวเชื่อมเดมิ
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ตดัสวนท่ีถอดไมได

ถอดสวนท่ีตดัออก
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ถอด   BOLT  -

 

NUT

สนิมที่ขาMAIN
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เคาะสนิม

เหลก็ถูกสนิมกัดจนเปนแอง
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เปดเหล็กออกมาแลว
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พนทราย
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พนทราย

พนทรายแลว
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กอนพนทราย

หลังพนทราย
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กอนพนทราย

หลังพนทราย
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การผสมสี

ผสมZINGASOLV
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กวนสดีวยสวาน

วิธีการใช ของสารผสม
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กอนทาสี

ทาสีแลว
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กอนทาสี

ทาสีแลว
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ทาดวยลูกกลิ้ง

พนสี



23พนสแีลว
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ผิวท่ียังไมทาสี

ผิวท่ีทาสีแลว
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วัดความหนาของสีครั้งแรก
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นําเหล็กใหมมา
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วัดความหนาได8มม.

วัดความกวางไมนอยกวา120มม.



30ทําความสะอาด



31ลางดวยน้ํายา MC KLEEN
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เคร่ืองปมลมพนทราย

ถังใสทราย
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พนทราย

ทาสี
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ผิวกอนพนทราย

•

 

ผิวหลังพนทราย
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เหล็กใหมทาสี
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วัด ตัด  เจาะรู
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นําเหล็กชิน้ใหมใส



38เจียรเปนเตเปอร

เจียรปลายเหลก็ชิน้ใหม
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วัดระยะแนวเชื่อม 10ซม.เวน10ซม.

ทําเคร่ืองหมายรอเชื่อม
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ใช C -

 

CLAMPบบีใหแนบกอนเชือ่ม
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เคาะข้ีแสล็กดวยตะปูคอนกรีต

ขัดดวยแปรงลวด
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เคาะข้ีแสล็กเพ่ือทาสีแนวเชื่อม 
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แตงดวยหินเจียร

พรอมทาสี
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ทําความสะอาดดวยแปรงเหล็ก 

ทาสี
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ทาสีเก็บครั้งสุดทาย
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วัดความหนาของสีครั้งสุดทาย
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ผลิตภัณฑที่ใชในงานนี้
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ZINGASOLV
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ลวดเชื่อม
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•

 

KOBE-30JIS D4313

 

AWS A5.1 E6013

 

TIS E43 12R 11
•

 

Steel type: Mild steel/High tensile steel
•

 

Process type: SMAW
•

 

สาํหรับการเช่ือมเหลก็เหนียวแผนบาง และงานโครงสรางบาง
•

 

Applications:
•

 

เหมาะสําหรับการเช่ือมโครงสรางเหล็กบาง ๆ เหล็กแผนบาง ๆ ในงานสรางเรือ, 
รถไฟ และยานยนตที่ทําดวยเหล็กเหนียว

•

 

Characteristics on usage:
•

 

ลวดเชื่อม KOBE-30 เปนลวดเช่ือมหุมฟลักซชนิดไตตาเน่ียมสูง ซึ่งใหการอารคท

 

ี่
รุนแรง และน่ิงเรียบทําใหสามารถใชเชื่อมไดดีมากในทาต้ัง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมท่ีได

 


มีความเรียบสวยงามเปนมันวาว เหมาะอยางย่ิงสําหรับการเชื่อมงานโครงสรางบาง ๆ 
ซึ่งเนนการเชื่อมในทาต้ัง-ลากลง

•

 

Notes on usage:
•

 

1) ไมควรใชกระแสไฟเช่ือมสูงเกินกวาชวงที่แนะนํา (ดังแสดงในตารางขางลางหรือ

 

ติดอยูขางกลองลวดเชื่อม) เน่ืองจากไมเพียงแตจะทําใหความสามารถในการ

 

ตรวจสอบเอ็กซเรยลดลงแลว ยังทําใหเกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมาก, เกิดรอยกัดขอบ และ

 

การปกคลุมของแสล็กไมดีพอ 
•

 

2) เพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรอบลวดเช่ือมกอนการใชงานท่ีอุณหภูมิ 70-100ºC เปน

 

เวลา 30-60 นาที การท่ีลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทําใหคุณสมบัติในการ

 

ใชงานของลวดเชื่อมตํ่าลง และอาจทําใหเกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเช่ือม

http://www.thaikobe.com/corp/getbysteel.php?steelcode=001
http://www.thaikobe.com/corp/getbyprocess.php?processcode=010
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ผูดําเนินการ
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